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                                     Ołtarz konstrukcji drewnianej, wykonany z drewna sosnowego i lipowego. Obiekt 

jest polichromowany i złocony. Retabulum posiada dekorację snycerską w postaci rzeźb, ornamentów 

florystycznych i architektonicznych.                                                                                                                                  

Stan zachowania pod względem konstrukcyjno-statycznym jest zadawalający. Zidentyfikowano lokalnie 

aktywne żerowiska kołatka domowego (Anobium pumnctatum). Wiele elementów drewnianych zostało 

mocno uszkodzonych przez drewnojady.  Drewno jest  popękane, w  wielu miejscach pierwotne klejenie 

uległo zniszczeniu przez degradację spoiwa glutynowego.                                                                       

Całość ołtarza jest silnie przemalowana wieloma warstwami farb o spoiwie olejnym. Przemalowania są 

spójne i charakteryzują się znaczną adhezją międzywarstwową.  W wielu miejscach widoczne są ubytki i 

spękania pierwotnej zaprawy. Pierwotne złocenia zostały pokryte warstwami szlagmetalu i przemalowane 

złotolem.  Analogiczna problematyka konserwatorska dotyczy rzeźb ołtarzowych (śś. Katarzyna, Barbara). 

Obiekty zostały wielokrotnie przemalowane, posiadają ubytki zaprawy i obtrącenia elementów dystalnych.                                                                                                                                                                               

Znaczne ingerencje w pierwotne warstwy technologiczne  spowodowały utracenie ostrości rysunku co w 

znacznie obniżyło wartości estetyczne obiektu.                                                                                                               

Stan zachowania drewna, warstw gruntów i malatury wymaga podjęcia pilnych prac konserwatorskich ze 

szczególnym zwróceniem uwagi na dezynfekcje i dezynsekcje drewnianej konstrukcji zabytku. 

Odkrywki stratygraficzne wykonane na ołtarzu1 wskazały obecność wielu warstw przemalowań.                            

Analiza odkrywek stratygraficznych wskazuje jednoznacznie, że pierwotnie ołtarz posiadał polichromię 

wykonaną przy użyciu brązów żelazowych (umbra palona w mieszaninie). Wstępna analiza wskazuje, że 

malatura została wykonana w technice mazerowania. 

Obrazy ołtarzowe zachowane są stabilnie. Obraz Serca Jezusa -zasuwa posiada typowe zniszczenia 

związane z użytkowaniem. Warstwa malarska posiada drobne ubytki i przetarcia. Lico obrazu jest 

pofalowane z widoczną odciśniętą konstrukcją krosna. Na licu widoczne są przemalowania i retusze. 

Werniks silnie zbielały i zaślepły. 

Obraz MB eksponowany jest w metalowej uzdze, która w znacznej mierze zasłania lico obrazu. Dogłębne 

określenie stanu zachowania warstwy malarskiej będzie możliwe po demontażu metalowych elementów. 

 

 

 

 

 
1 Do stworzenia programów prac i analizy konserwatorskiej obiektu wykorzystano istniejące odkrywki warstw 
technologicznych wykonane na retabulum. 



PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH OŁTARZA GŁOWNEGO Z KOŚCIOŁA 
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PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH 

Drewno polichromowane, elementy rzeźbiarskie i snycerskie- polichromowane, złocone i srebrzone. 

 

1. Rozpoznanie obiektu, wykonanie dokumentacji fotograficznej. 
2. Demontaż retabulum ołtarzowego, zabezpieczenie, transport do pracowni. 
3. Wykonanie lokalnych zabezpieczeń osłabionych warstw technologicznych. 
4. Dezynfekcja wstępna (Biotin R). 
5. Dezynsekcja – Permetryna. Zabieg wykonać przez pędzlowanie. W miejscach o ograniczonym dostępie 

należy zamontować sączki kroplowe celem precyzyjnego wtłoczenia dezynsektantu. 
 

6. Podklejenie odspojeń. (Acryloid AC33) 
7. Usunięcie przemalowań z elementów polichromowanych i złoconych ( Remosol -zmydlenie warstw 

olejnych, metoda mechaniczna) 
 

8. Usunięcie warstwy pozłoty wykonanej szlagmetalem. 
9. Doczyszczanie. Zabieg wykonać mechanicznie- wspomaganie chemiczne, kompresy. 
10. Impregnacja drewna - utwardzanie metodą iniekcji pod ciśnieniem hydrostatycznym. 

(6-12% Paraloid B 72/ C8H10 C6H5CH3 1/1, lub C8H10, Dewolan).  Zabieg wykonać pod ciśnieniem 
hydrostatycznym przez pędzlowanie metodą „mokre w mokre” do całkowitego przesączenia 
utwardzanego elementu. W miejscach o ograniczonym dostępie należy zamontować sączki kroplowe 
celem precyzyjnego wtłoczenia żywicy. W celu ograniczenia negatywnego zjawiska migracji powrotnej 
utwardzany element należy szczelnie zafoliować celem ograniczenia raptownego odparowania nośnika. 
 

11. Uzupełnianie ubytków drewna, zaprawy i brakujących detali snycerskich- POV/ trociny, pył drzewny. W 
miejscach o dużym obciążeniu mechanicznym zastosować kit epoksydowy z odpowiednio dobranym 
wypełniaczem trocinowym. 
 

12. Klejenie elementów drewnianych- POV. 
13. Opracowanie faktury uzupełnień. 
14. Rekonstrukcja gruntów pod nałożenie pozłoty. 
15. Rekonstrukcja pozłoty ( pulment, Instacol,złoto płatkowe 24 Kta) 
16. Nałożenie warstwy werniksu retuszerskiego. 
17. Rekonstrukcja warstwy malarskiej- punktowanie, rekonstrukcja. 
18. Zabezpieczenie całości werniksem końcowym (cyklohexanon). 
19. Woskowanie- wosk bielony 
20. Montaż. 
21. Wykonanie dokumentacji konserwatorskiej. 

 

 

 

 

 

 



PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH -OBRAZY 

 

1. Wykonanie dokumentacji fotograficznej. 
2. Badania konserwatorskie (badania mikroskopowe, ,UV,IR). 
3. Oczyszczenie wstępne. 
4. Dezynfekcja wstępna (Biotin R) . 
5. Prostowanie. 
6. Wykonanie prób czyszczenia, dobór metody i środków chemicznych. 
7. Czyszczenie lica i odwrocie. 
8. Dezynfekcja (Biotin R) . 
9. Podklejenie odspojeń (Acryloid AC33) 
10. Konsolidacja warstwy malarskiej(Beva 371 w benz. Lakowej od lica i odwrocie 5-8%) 
11. Wzmocnienie krajek (wzmocnienie z folii Beva371), utwardzanie drewna. 
12. Uzupełnienie ubytków zaprawy. 
13. Izolacja uzupełnień 
14. Nałożenie werniksu retuszerskiego (Talens Holand). 
15. Punktowanie warstwy malarskiej (akwarele, farby dyspersyjne). 
16. Nałożenie werniksu końcowego (cyklohexanon). 
17. Wykonanie dokumentacji konserwatorskiej. 
18. Demontaż metalowej uzgi 
19. Prostowanie 
20. Czyszczenie powierzchni metalu. 
21. Pasywacja ognisk korozji. 
22. Zabezpieczenie powierzchni metalu- wosk mikrokrystaliczny 
23. Wykonanie nieinwazyjnej metody przytwierdzenia uzgi. 
24. Wykonanie dokumentacji konserwatorskiej. 

 

 

 

   

 



 

Widok ołtarza głównego przed pracami konserwatorskimi, stan z marca 2024 r. 

 

 



 

 

Górna część ołtarza, detal snycerski, stan z marca 2024 r. 

 



  

 

Górna część ołtarza, detal snycerski, stan z marca 2024 r. 

 



  strona lewa 

          

Putto uskrzydlone, widok odkrywki pierwotnej warstwy malarskiej. 

   

Górna część ołtarza, detal snycerski. Widoczna odkrywki pierwotnej warstwy malarskiej błękitnego tła. 

 



 

             

Putto uskrzydlone, widok odkrywki pierwotnej warstwy malarskiej 

   

Górna część ołtarza, detal snycerski. 

 



 

 

Detal snycerski 

 



 

 

        

Głowica kolumny. 

 

 



 

 

Dolna część retabulum ołtarzowego. Widoczna odkrywka warstwy malarskiej płyciny.  

 

Widoczna pierwotna warstwa 
malatury. Brązowa warstwa 

mazerunku 



 

 

              

Odkrywka warstw barwnych w układzie stratygraficznym. (foto odkrywki istniejącej na ołtarzu)  

Widoczna pierwotna warstwa 
malatury. Brązowa warstwa 

mazerunku 



 

 

 

Widoczna pierwotna warstwa 
malatury. Brązowa warstwa 

mazerunku 



 

Św. Katarzyna, stan z marca 2024 r. 

 

 



 

                      

 

Detal snycerski rzeźby. 

 



 

Św. Barbara, stan z marca 2024 r. 

 



 

               

         

Detal snycerski rzeźby. 



 

Obraz MB z Dzieciątkiem w metalowej uzdze. 



 

Detal obrazu. 

 



 

Detal obrazu. 

 



 

Obraz Serca Jezusa, zasuwa. 

 



 

              

Obraz Serca Jezusa, zasuwa. 












